
	序号
	专利名称
	授权号
	授权
时间

	1
	一种具有抗菌功能的特种合成纸的制备方法
	ZL201610929455.0
	2019

	2
	一种两性离子型聚氨酯水凝胶的制备方法
	ZL201610522349.0
	2018

	3
	一种棕刚玉基抛光合成纸的制备方法
	ZL201610928025.7
	2018

	4
	一种检测肝细胞中一氧化氮的水溶性荧光探针及其应用
	ZL201610870952.8
	2018

	5
	一种可检测次氯酸和铜离子的聚合物纳米粒子、制备方法及应用
	ZL 201610689409.8
	2018

	6
	一种以Fe(III)为氧化剂的肼燃料电池及其制造方法
	ZL 201510813044.0
	2018

	7
	一种亚铁离子/空气电池及其制备方法
	ZL201710000579.5
	2018

	8
	马来酸酐直接接枝聚丙乙交酯制备高分子量MPLGA的技术
	ZL201510812709.6
	2018

	9
	2-芳基-3酰胺基-1,3-苯并恶嗪类化合物及其制备和用途
	ZL201510947212.5
	2018

	10
	一种长波型的苯硫酚荧光探针及其制备方法和应用
	ZL 201710027321.4
	2018

	11
	一种在室温条件下制备金属卟啉-石墨烯纳米复合材料的方法
	ZL 201510413666.4
	2018

	12
	一种基于荧光硅纳米粒子的比率型温度传感器、制备方法及应用
	ZL201610376996.5
	2018

	13
	一种可比率检测次氯酸的聚合物荧光传感器及应用
	ZL201610834650.5
	2018

	14
	一种光致变色链转移剂的制备方法和应用
	ZL201610593785.7
	2018

	15
	一种锂离子电池正极材料LiCoBO3的制备方法
	ZL201610260023.5
	2018

	16
	一种基于聚集诱导发光的温敏荧光材料及其制备方法和应用
	ZL201611112262.2
	2018

	17
	一种异喹啉化合物及其合成方法
	ZL201610049500.3
	2018

	18
	一种胶原纤维/氯化银杂化材料的制备方法
	ZL201510944237.X
	2017

	19
	一种胶原纤维的改性方法
	ZL201510936844.1
	2017

	20
	一种高固墨型合成纸的制备方法
	ZL201410781502.2
	2017

	21
	新型水溶性八羟基卟啉的一步合成方法
	ZL201510945703.6
	2017

	22
	一种荧光银纳米簇同时检测溶液中的I-和Br-的方法及运用
	ZL201510322759.2
	2017

	23
	一种可视化检测水溶液中Ag+的方法
	ZL201410759571.3
	2017

	24
	一种强散射强度的银纳米粒子合成及检测硫离子的方法
	ZL201610170396.3
	2017

	25
	一种具有催化性能碳点的制备及基于此碳点试剂盒的应用
	ZL201510545769.6
	2017

	26
	一种基于乙二胺四乙酸模拟酶试剂盒的制备方法及其应用
	ZL201510545849.1
	2017

	27
	一种可控单分散聚苯乙烯微球接枝石墨烯的制备及其产品
	ZL201410741428.1
	2017

	28
	电压梯度法检测气体中痕量组分的方法
	ZL201510945811.3
	2017

	29
	一种基于聚乙二醇的硫离子传感器及其制备方法和应用
	ZL201510413193.8
	2017

	30
	一种四取代吡唑并异喹啉化合物及其合成方法
	ZL201510900085.3
	2017

	31
	乙二胺改性马来酸酐化聚丙乙交酯聚合物的制备方法
	ZL201410420672.8
	2016

	32
	具有杀菌活性的1-(芳氨基乙基)-2-芳基-3,1-苯并恶嗪类化合物及其制备和用途
	ZL201510947231.8
	2016

	33
	一种以紫外光还原银氨溶液制备水溶性银纳米簇的方法
	ZL201410417437.5
	2016

	34
	一种基于金纳米簇模拟酶试剂盒及其制备方法及应用
	ZL201510037912.0
	2016

	35
	微波辅助法制备碳点及用于检测钾离子浓度的方法及应用
	ZL201410430792.6
	2016

	36
	一种石墨烯可控接枝热敏聚合物复合材料的制备方法
	ZL201410748760.0
	2016

	37
	一种PA6/PP/碳纳米管高性能纳米复合材料的制备方法
	ZL201410750672.41
	2016

	38
	用于重金属复杂阴离子的吸附材料及其制备方法
	ZL201410782548.6
	2016

	39
	食品中挥发性N-亚硝胺类化合物的全检测方法
	ZL201410321720.8
	2016

	40
	一种用于印制电路板微小孔径钻孔的铝基盖板的制备方法
	ZL201310194416.7
	2015



